
 

   Ekspertyza techniczna – budynek żłobka publicznego Szczecin ul. Niedziałkowskiego 49 

11

 

 
Foto-01 

Widok zniszczonych tynków na ścianach piwnicy na wskutek występującej wilgoci 
 

 

Foto-02 

           Widok uszkodzonej pękniętej ściany zewnętrznej w osi „B” 

Ślady po wykonanej iniekcji 

rysa 


